



















	บทที่ 4 ผลการทดลอง
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้านทานการสึกของซี่ฟันปลอมอะคริลิก เรซิน
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความแข็งผิว


