

































	บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
	วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
	ตอนที่ 1 การวัดความต้านทานต่อการสึกของซี่ฟันปลอมอะคริลิก เรซิน
	ตอนที่ 2 การวัดความแข็งผิว


